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LISANSUSTU TEZ
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I1- SINAV BILGILERI

BOR MINERALLERI ICEREN YUKSEK YOGUNLUKLU POLIETILEN KOMPOZIT

Tez Basli : : .
ez Basligl ' MALZEMELERIN URETIM, MEKANIK VE TERMAL GZELLIKLERININ INCELENMESI

Bu calismada yiksek yogunluklu polietileni (YYPE) kolemanit, Gleksit ve

* boroksit
minerallerini gesitli oranlarda karistirarak extuder cihazinda filament
Uretilmistir. Bu
filamentleri daha sonra kirparak enjeksiyon kaliplama islemi icin hammade
olarak kullanildi.
Basilan numunelerin cekme, egme ve darbe testlerine tabi tutulup mekanik
ozellikleri
incelenmistir. Ayrica numunelerin morfolojik yapisini inceleyen SEM, EDS ve
XRD testleri
yapilmis, termal analiz yontemiyle TGA ve DSC deneyi yapilarak ¢ikan sonuclari
tez'de

Tez Ozeti

Savunma Tarihi 19 /10 /2022
Savunma Saati 15 :30

Sinav Yeri : KTU UZEM

Form Guncelleme Tarihif 15.03.2019

Not: 1-Tez savunma sinav duyurusu, anabilim dali baskanliginca ilgili b6 1ii mii n duyuru panosunda ve/
veya internet sitesinde ilan edilir.
2-Bu form (Form 02) Jiiri Gérevlendirme Formu ile birlikte Enstitiiye gonderilecektir.
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